        Состав клея для печатных плат

	ПВБ   B–10Т, B–11Т
	8 ~ 12 %

	фенольная смола
	8 ~ 12 %

	метилэтилкетон
	40 ~ 45 %

	ксилол
	10 ~ 20 %

	метанол
	15 ~ 25 %


