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Деаэраторы / Air release Additives
Гелькоуты / Gelcoats

Гелькоут, нанесённый безвоздушным распылением 

Airless sprayed gel coat

Увеличение / Magnification 1:50

Без добавок / Without Additives 0.5% BYK-A 555
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Деаэраторы / Air release Additives
Гелькоуты / Gelcoats

Тест горячей водой / Hot water boiling test

Без добавки / Without Additives 0.5% BYK-A 555
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Деаэраторы / Air release Additives
Резюме / Summary

Гелькоуты

Gelcoats

Самый используемый 
деаэратор 

Mostly used air release
additives

BYK-A 555

В основном для 
гелькоутов, наносимых 
кистью

Mainly for brush
Gelcoats

BYK-A 515

BYK-A 555

Пигментные 
пасты для 
гелькоутов

Pigment 
Pastes for
Gelcoats

Пигментная паста не 
содержащая мономеров 

Monomer free pigment
paste resin

BYK-P 9920 

BYK-A 530

Пигментная паста 
содержащая стирол

Styrene containing
pigment paste resin

BYK-A 555
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Поверхностно-Активные добавки / Surface Active Additives
На основе полисилоксана / Polysiloxane based

Хорошее смачивание / Good wetting:        жидкости <субстрата

Уровень дозировки 

Dosage level of BYK-333 [%]
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Поверхностно-Активные добавки / Surface Active Additives
На основе полисилоксана / Polysiloxane based

Снижение поверхностного натяжения / Surface Tension Reduction 

30

29
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27

26

25

BYK-320

BYK-300

BYK-306

BYK-330

Уровень дозировки 
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Поверхностно-Активные добавки / Surface Active Additives
На основе полисилоксана / Polysiloxane based

Эффект BYK-330 в гелькоуте / Effect of BYK-330 in Gelcoat
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Поверхностно-Активные добавки / Surface Active Additives
На основе полисилоксана / Polysiloxane based

Поверхностно-Активные добавки в прозрачном гелькоуте

Surface active additives in clear gelcoat

BYK-330BYK-370
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Поверхностно-Активные добавки 
Surface Active Additives
Резюме / Summary

Высокая 
разница в 
поверхностном 
натяжении 

High surface
tension
differences

Добавки на основе 
полисилоксана
Polysiloxane based
Additives

BYK-330

BYK-370

Низкая разница 
в 
поверхностном 
натяжении 

Low surface
tension
differences

Акрилаты 

Acrylates

BYK-361N

BYK-S 706
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Снижение эмиссии / Emission Reducer

Эмиссия стирольного мономера в ортофталевой смоле 
Styrene Monomer Emissions of Orthophthalic Resins
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Снижение эмиссии / Emission Reducer

Эмиссия стирольного мономера в Орто-/ДСПД смоле 
Styrene Monomer Emissions of Ortho -/ DCPD Resins
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Смола 

Поверхность 

смолы

Парафиновый 

воск

Срез

Поверхность смолы / Top of the resin

Поверхность смолы с парафиновым воском 
Resin Surface with Paraffin Wax
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Рабочий механизм BYK- S 740 
Working mechanism BYK- S 740

Смола 

Поверхность 

смолы 

Парафиновый воск 

Промоутер адгезии 

Поверхность смолы / Top of the resin

Срез
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Межслойная адгезия ортофталевой смолы 
Interlaminar adhesion of orthophthalic resin
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Рекомендации по выбору добавки для снижения эмиссии стирола 
Emission Reducer Recommendations

Система смолы

Resin System
BYK-S 740 BYK-S 750 BYK-S 760

Ортофталевая смола 

Orthophthalic resins
0.5% - 1.0% - 0.3% - 1.0%

Изофталевая смола 

Isophthalic resins
0.5% - 1.0% 0.3% - 1.0% 0.3% - 1.0%

ДСПД смола 

DCPD containing resins
- 0.3% - 1.0% 0.3% - 1.0%

Винилэфирная смола 

Vinyl ester resins
- 0.3% - 1.0% 0.3% - 1.0%

* BYK-S 760: имеет пищевой допуск FDA (EU, USA, Китай), может применяться в любой смоле

* BYK-S 760: Food Contact Approved (EU, USA and China) and suitable for all resin 
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Добавки для предотвращения липкости 
Anti Tack Additives

Механизм ингибиции воздухом при применении парафина

Mechanism of Air Inhibition with Paraffin
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Добавки для предотвращения липкости 
Anti Tack Additives

Механизм ингибиции воздухом при применении добавок   

Mechanism to Prevent Air Inhibition with Anti Tack Additives
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Добавки для предотвращения липкости 
Anti Tack Additives

Нелипкая поверхность с BYK-S 780

Tack-free Surface with BYK-S 780

Парафиновый воск / Paraffin wax BYK-S 780
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Добавки для предотвращения липкости 
Anti Tack Additives

Превосходная адгезия даже при использовании 1% BYK-S 781
Adhesion is perfect even with 1% BYK-S 781
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Добавки для предотвращения липкости 
Anti-Tack Additives
Резюме / Summary

Все 
системы 

All kind of
systems

Особенно для винилэфирных систем 

Требования по адгезии: НЕТ

Повышенные температуры: НЕТ

Especially vinylesters

Adhesion required: No / High temperature: No

BYK-S 780

Требования по адгезии: ДА

Повышенные температуры: НЕТ

Adhesion required: Yes

High temperature: No

BYK-S 781

Требования по адгезии: ДА

Повышенные температуры: ДА

Adhesion required: Yes

High temperature: Yes

BYK-S 782
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Реологические добавки / Rheology Additives

Усилители тиксотропии / Thixotropic Boosters
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Реологические добавки / Rheology Additives
Усиливающий эффект от BYK-R 605 / Boosting effect of BYK-R 605

BYK-R 605 в Изо-Гелькоутах

BYK-R 605 in ISO-Gelcoat
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Реологические добавки / Rheology Additives
Усиливающий эффект от BYK-R 605 / Boosting effect of BYK-R 605
BYK-R 605 в Изо-Гелькоутах

BYK-R 605 in ISO-Gelcoat
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Реологические добавки / Rheology Additives
Устойчивость к стеканию / Sag resistance

BYK-R 605 в винилэфирных гелькоутах

BYK-R 605 in Vinylester Gelcoat

Толщина [µm]

Гидрофильный 

пирогенный 

кремнезем 

Гидрофобный 

пирогенный

кремнезем

Hydrophilic

fumed silica

+ BYK-R 605

200

250

300

350

400

450

500
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Гидрофильный пирогенный 

кремнезем + 30% BYK-R 605 

Hydrophilic fumed silica

+ 30% BYK-R 605 

Деаэраторы / Air release Additives
Гелькоуты / Gelcoats

Поверхность винилэфирного гелькоута / Surface of a Vinylester Gelcoat

Гидрофобный пирогенный 

кремнезем 

Hydrophobic fumed silica
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Реологические добавки / Rheology Additives
Устойчивость к стеканию / Sag resistance

BYK-R 605 в винилэфирных гелькоутах

BYK-R 605 in Vinylester Gelcoat

* 30% BYK-R 605

Толщина [µm]

Гидрофильный 

пирогенный 

кремнезем 

Гидрофобный 

пирогенный 

кремнезем

Гидрофильный

пироген

+ BYK-R 605

200

250

300

350

400

450

500
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Стабилизация красного гелькоута
Stabilization of a Red Gelcoat
BYK-220 S
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Смачивающие и диспергирующие добавки 
Wetting and Dispersing Additives

Типичные проблемы / Typical Problems

Тигровые полосы

Tiger strips

Темные и светлые точки

Dark and light spots
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Смачивающие и диспергирующие добавки 
Wetting and Dispersing Additives

Причины плохой стабильности цвета  

Reasons for instable colour

• Неконтролируемая флоккуляция пигмента / Uncontrolled flocculation of pigments

• Сепарация пигмента / Pigment separation

• Отличия в плотности пигментов / Differences in pigment density

• Отличия в полярности пигментов / Differences in pigment polarity

• Отличия в поверхностном натяжении / Differences in surface tension

• Межслойное всплывание / Interlaminar floating

• Количество пигментной пасты в гелькоуте / Amount of pigment paste in the gelcoat

• Процесс перетира / Grinding process

• Выбор сырья / Choice of raw materials
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Смачивающие и диспергирующие добавки 
Wetting and Dispersing Additives

Метод нанесения: кисть                                                                         

Application method: brush application 

2 ½ cross coat

Поставить вертикально после нанесения 

Arranged vertical after application

Обратная сторона ламината после отверждения!                                     

Laminate on the reverse side after curing!
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Смачивающие и диспергирующие добавки 
Wetting and Dispersing Additives

После извлечения из формы / After demolding:

Измерение / Measurement of L, a, b and ΔE:

The measurement of Δ E is done 

between the normal applied 

gelcoat and the drop tested 

gelcoat.

Измерение Δ E производится 

между гелькоутом нанесенным 

обычным способом и 

гелькоутом нанесенным 

методом капли.
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Смачивающие и диспергирующие добавки
Wetting and Dispersing Additives

Без добавки / Without additives

С добавкой / With BYK additives
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Смачивающие и диспергирующие добавки
Wetting and Dispersing Additives

Без добавки / Without additives

С добавкой / With BYK additives
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Смачивающие и диспергирующие добавки 
Wetting and Dispersing Additives

Первая 

рекомендация First 

recommendation

Вторая 

рекомендация 

Second 

recommendation

Специально 

для TiO2

Especially for 

TiO2

Специально для 

органических пигментов* 

Especially for 

organic pigments*

DISPERBYK-171

DISPERBYK-2152

DISPERBYK-2163

BYK-9076

DISPERBYK-166

DISPERBYK-192

DISPERBYK-2150

DISPERBYK-2155

BYK-220 S

BYK-W 940

BYK-SYNERGIST 2100 

(голубой, зеленый, черный, 

фиолетовый)

(blue, green, black, violet)

BYK-SYNERGIST 2102

(голубой, зеленый, черный, 

фиолетовый)

(blue, green, black, violet)

BYK-SYNERGIST 2105 

(красный, оранжевый, 

желтый) 

(red, orange, yellow)
* Всегда в комбинации со смачивающими и диспергирующими добавками 

* Always in combination with an Wetting & Dispersing Additive
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Смачивающие и диспергирующие добавки 
Wetting and Dispersing Additives

Тип пигмента 

Pigment Type

Дозировка

смачивающих и 

диспергирующих

добавок 
Активное вещество на 

пигмент (S.O.P.)

BYK-SYNERGIST

Дозировка / Dosage
Активное вещество на пигмент

Solid on Pigment (S.O.P.)

Наполнители 

Fillers
≤ 1% -

Диоксид титана

Titanium Dioxide
1 - 4% -

Неорганические пигменты 

Colored inorganic pigments 5 - 10% -

Органические пигменты 

Organic pigments
15 - 40% 1 - 5%

Сажа

Carbon black
20 - 100% 1 - 5%
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ACTAL®, ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, 

AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, 

BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, 

CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, 

FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, 

MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PAPERBYK®, 

PERMONT®, PRIEX®, PURE THIX®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, 

VISCOBYK® and Y 25® are registered trademarks of the BYK group.

The information herein is based on our present knowledge and experience. The information merely 

describes the properties of our products but no guarantee of properties in the legal sense shall be 

implied. We recommend testing our products as to their suitability for your envisaged purpose prior to use. 

No warranties of any kind, either express or implied, including warranties of merchantability or fitness for a 

particular purpose, are made regarding any products mentioned herein and data or information set forth, or 

that such products, data or information may be used without infringing intellectual property rights of third 

parties. We reserve the right to make any changes according to technological progress or further 

developments.



Thank you for 
your attention.


